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PIP-3 IMENA NAJČEŠĆIH POLIMERA:  
NA OSNOVI STRUKTURE, NA OSNOVI 
PODRIJETLA I UVRIJEŽENA IMENA 

Brojni	 uobičajeni	 polimeri	 uz	 imena	 na	 osnovi	 strukture	
imaju	i	imena	na	osnovi	podrijetla	te	polusustavna	ili	trivi-
jalna	imena.	Ta	dodatna	imena	ne	samo	da	su	uvriježena	
nego	se	pojavljuju	i	u	različitim	propisima.	Zamjena	netoč-
nih	imena	polimera	točnim	imenima	na	osnovi	strukture	ili	
na	osnovi	podrijetla	povlači	i	izmjenu	službenih	i	pravnih	
dokumentima.	 Većina	 imena	 najvažnijih	 polimera	 prika-
zana	su	u	tablici	2.	Preporuka	je	što	manje	upotrebljavati	
polusustavna	 ili	 trivijalna	 imena	polimera,	a	uopće	se	ne	
koristiti	nejasnim	imenima	i	imenima	koja	nisu	temeljena	
na	sustavnom	imenovanju.

U	tablici	2	dani	su	idealizirani	prikazi	struktura	polimera	te	
imena	na	osnovi	strukture	i	na	osnovi	podrijetla.	Isto	tako	
prihvatljiva	 su	 i	 istoznačna	 imena	analoga	polimera	 [npr.	
drugih	 alkilnih	 estera	 analoga	 poli(metil-akrilata)	 ili	 este-
ra	analoga	poli(vinil-acetata)]	ako	su	u	imenima	zadržana	
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Sažetak
Načinjen	je	popis	konstitucijskih	jedinica,	KJ,	tablica	1,	koje	se	u	skladu	s	pravilima	IUPAC-ovog	imenovanja	upotrebljavaju	
za	tvorbu	imena	polimera.	Popis	sadržava	KJ-e	komercijalnih	i	dobro	poznatih	polimera	kao	i	KJ-e	pomoću	kojih	su	imeno-
vani	polimeri	u	IUPAC-ovim	dokumentima.	Za	svaku	je	konstitucijsku	jedinicu	dano	preferentno	ime.	Popis	sadržava	i	druga	
prihvatljiva	imena	te	imena	koja	se	zbog	zastarjelosti	ili	netočnosti	ne	bi	trebala	upotrebljavati	iako	su	u	prošlosti	ili	u	drugim	
okolnostima	upotrebljavana	kao	točna.	U	tablici	2	navedena	su	imena	najčešćih	polimera	i	to	na	osnovi	strukture,	na	osnovi	
podrijetla	i	zadržana	uvriježena	imena	polimera	kao	i	imena	koja	su	zbog	zastarjelosti	i	netočnosti	neprihvatljiva.	Obje	tablice	
zamjenjuju	slične	tablice	i	imena,	sadržane	u	prethodnim	dokumentima.	Pravila	navedena	u	tim	dokumentima	i	dalje	vrijede,	
a	imena	konstitucijskih	jedinica	treba	prilagoditi	pravilima	ovog	dokumenta.	Preferentna	imena	konstitucijskih	jedinica	nave-
dena	u	tablici	1	treba	upotrebljavati	u	imenovanju	na	osnovi	strukture	pravilnih	i	nepravilnih	polimera.
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imena	odgovarajućih	alkila	odnosno	kiselina.6	U	tablici	2	
naveden	 je	 i	 određen	 broj	 zadržanih	 uvriježenih	 imena	
polimera.

Upotrijebljeno	 nazivlje	 pretežito	 je	 izvedeno	 iz	 novoga	
IUPAC-ova	 izdanja	 knjige	 “Nomenclature	 of	 Organic	
Chemistry”	 (“Plava	 knjiga”	 –	 “The	 Blue	 Book”).6	 Slijede	
važni	nazivi	i	njihovo	značenje:

preferentno IUPAC-ovo ime (preferred IUPAC name,	PIN)

Ime	koje	ima	prednost	pred	dva	ili	više	imena	koja	su	na-
stala	prema	IUPAC-ovim	preporukama,	ali	i	pred	brojnim	
skovanim	i	godinama	upotrebljavanim	istoznačnicama.

opće IUPAC-ovo imenovanje	(general IUPAC nomenclature)

Načela,	 pravila	 i	 dogovori	 za	 tvorbu	 IUPAC-ovih	 imena	
koja	se	razlikuju	od	preferentnih	IUPAC-ovih	imena.

uvriježeno ime (traditional name)

Ime	u	općoj	upotrebi	u	jednome	ili	više	područja	kemijske	
struke.

zadržano ime (retained name)

Uvriježeno	 ime	 ili	 ime	 u	 općoj	 upotrebi	 bilo	 kao	 prefe-
rentno	IUPAC-ovo	ime,	bilo	kao	alternativno	ime	nastalo	
općim	IUPAC-ovim	imenovanjem.

Tablica 2	–	Najčešći	polimeri	i	njihova	imena	na	osnovi	strukture,	na	osnovi	podrijetla	i	uvriježena	imena

Struktura	polimera Ime	polimera	 
na	osnovi	strukturea,*

Ime	polimera	 
na	osnovi	podrijetla*

Zadržano	 
uvriježeno	ime	
polimerab,*

Neprihvatljivo	 
ime	polimera

poli(metilen) polieten polietilen	 
(preferentno	ime)c

poli(difluormetilen) poli(tetrafluoreten) politetrafluoretilenc 

poli(1-metiletilen) polipropen polipropilen

poli(1-etiletilen) poli(but-1-en) polibutilen

poli[1-(hidroksimetil)etilen] poli(alil-alkohol);
poli(prop-2-en-1-ol)

poli[1-(metoksikarbonil)
etilen] poli(metil-akrilat)

poli(1-cijanoetilen) poliakrilonitril;
poli(prop-2-ennitril)

poli(1-karbamoiletilen) poliakrilamid;
poli(prop-2-enamid)

poli(1-kloretilen)
poli(vinil-klorid);
poli(kloreten);
poli(etenil-klorid)

poli(1-fluoretilen)
poli(vinil-fluorid);
poli(etenil-fluorid);
poli(fluoreten)

poli(1-hidroksietilen) poli(vinil-alkohol);
poli(etenol)

poli(1-acetoksietilen);
poli[1-(acetiloksi)etilen]

poli(vinil-acetat);
poli(etenil-acetat)

poli(1-feniletilen)
polistiren;

poli(etenilbenzen);
poli(vinilbenzen)
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Struktura	polimera Ime	polimera	 
na	osnovi	strukturea,*

Ime	polimera	 
na	osnovi	podrijetla*

Zadržano	 
uvriježeno	ime	
polimerab,*

Neprihvatljivo	 
ime	polimera

poli[1-(9H-karbazol-9-il)
etilen]

poli(9-vinil-9H-karbazol);
poli(9-etenil-9H-karbazol) poli(9-vinilkarbazol)

poli(N- 
-vinilkarbazol);
poli(vinilkarbazol)

poli(1,1-dimetiletilen) poli(2-metilpropen);
poli(2-metilprop-1-en) polizobuten poliizobutilen

poli[1-(metoksikarbonil)- 
-1-metiletilen] poli(metil-metakrilat)

poli(1-karbamoil- 
-1-metiletilen)

polimetakrilamid;
poli(2-metilprop- 
-2-enamid)

poli(1,1-dikloretilen) poli(1,1-dikloreten) poli(viniliden- 
-klorid)

poli(1,1-difluoretilen) poli(1,1-difluoreten) poli(viniliden- 
-fluorid)

poli(1-metil-1-feniletilen)
poli[(izopropenilbenzen];
poli[(prop-1-en-2-il)

benzen]
poli(α-metilstiren)

poli(klortrifluoretilen);
poli(1-klor-1,2,2- 
-trifluoretilen)

poli(klortrifluoreten) poliklortrifluor=	
etilen

poli(eten-1,2-diil) poliacetilend;
polietin

poli(1-metileten-1,2-diil) polipropin polimetilacetilen

poli(but-1-en-1,4-diil)
1,4-polimerizacija poli(buta-1,3-dien) polibutadiene

poli(1-viniletilen);
poli(1-eteniletilen)
1,2-polimerizacija

poli(1-metilbut-1-en-1,4-diil)
1,4-polimerizacija

poliizoprene;
poli(2-metilbuta-1,3-dien)

poli(1-etenil-1-metiletilen);
poli(1-metil-1-viniletilen)

1,2-polimerizacija

poli[1-(1-metiletenil)etilen];
poli[1-(metilvinil)etilen];
poli(izopropeniletilen);

poli[1-(prop-1-en-2-il)etilen]
3,4-polimerizacija

poli(1-klorbut-1-en-1,4-diil)
1,4-polimerizacija poli(2-klorbuta-1,3-dien) polikloropren
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Struktura	polimera Ime	polimera	 
na	osnovi	strukturea,*

Ime	polimera	 
na	osnovi	podrijetla*

Zadržano	 
uvriježeno	ime	
polimerab,*

Neprihvatljivo	 
ime	polimera

poli(1-klor-1-eteniletilen);
poli(1-klor-1-viniletilen)

1,2-polimerizacija

poli[1-(1-kloretenil)etilen];
poli[1-(1-klorvinil)etilen]

3,4-polimerizacija

poli(ciklopent-4-en-1,3- 
-diileten-1,2-diil)

za linearni polimer (ROMP)- 
druge metode polimerizacije 

redovito daju umreženi 
polimer

poli(biciklo[2.2.1]hepta- 
-2,5-dien) poli(norbornadien)

poli(biciklo[2.2.1]heptan- 
-2,3-diil)

poli(biciklo[2.2.1]hept- 
-2-en);

poli(8,9,10-trinorborn- 
-2-en)

poli(norbornen)

poli(ciklopentan-1,3- 
-diileten-1,2-diil)

metatezna polimerizacija 
otvaranjem prstena(ROMP)

poli(oksimetilen) poliformaldehid;
polimetanal

poli[oksi(metilmetilen)] poliacetaldehid;
polietanal

poli{oksi[(triklormetil)
metilen]}

poli(trikloracetaldehid);
poli(trikloretanal) polikloral

poli(oksietilen) poli(oksiran);
poli(eten-oksid) poli(etilen-oksid)

poli(etilen-glikol);
polietilen-oksid;
polietilen-glikol

poli[oksi(1-metiletilen)] poli(2-metiloksiran);
poli(propen-oksid) poli(propilen-oksid)

poli(propilen- 
-glikol);

polipropilen- 
-oksid;

polipropilen-glikol

poli[oksi(1-feniletilen)]
poli(2-feniloksiran);
poli(feniloksiran);
poli(stiren-oksid)

poli(oksipropan-1,3-diil) poli(oksetan)
poli(trimetilen- 
-eter-glikol);
polioksetan

poli(oksibutan-1,4-diil) poli(oksolan);
politetrahidrofuran

poli(tetrametilen
eter-glikol);

poli(tetrametilen- 
-oksid)

poli[oksi(1-metil- 
-2-oksoetilen)]

poli(mliječna kiselina);
poli(2-hidroksipropanska	

kiselina);
poli(3-metiloksiran-2-on)

poli[oksi(1-oksobutan- 
-1,4-diil)]

poli(oksolan-2-on);
poli(butano-4-lakton);
poli(4-hidroksibutanska	

kiselina)

poli(γ- 
-butirolakton)

poli[oksi(1-oksoheksan- 
-1,6-diil)]

poli(oksepan-2-on);
poli(heksano-6-lakton) poli(ε-kaprolakton) polikaprolakton
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Struktura	polimera Ime	polimera	 
na	osnovi	strukturea,*

Ime	polimera	 
na	osnovi	podrijetla*

Zadržano	 
uvriježeno	ime	
polimerab,*

Neprihvatljivo	 
ime	polimera

poli[oksi(dimetilsilandiil)];
catena-poli[dimetilsilicij)- 

-μ-oksido]f
poli(dimetilsiloksan) poli[oksi(dimetil=sililen)]

poli[azanililiden(dietoksi- 
-λ5-fosfaniliden)]

poli(dietoksi=
fosfazen)

poli(oksietilenoksitereftaloil) poli(etilen-tereftalat)

poli(oksipropan- 
-1,3-diiloksitereftaloil)

poli(propan- 
-1,3-diiltereftalat)

poli(trimetilen- 
-tereftalat)

poli(oksibutan- 
-1,4-diiloksitereftaloil)

poli(butan- 
-1,4-diiltereftalat)

poli(butilen- 
-tereftalat)

poli[oksi(1,4-fenilen)] polifenol poli(1,4-fenilen- 
-oksid) poli(fenilen-oksid)g

poli[oksi(2,6-dimetil- 
-1,4-fenilen)] poli(2,6-dimetilfenol) poli(2,6-dimetil- 

-1,4-fenilen-oksid) poli(fenilen-oksid)
g 

poli(oksi-1,4-fenilenkarbonil- 
-1,4-fenilen)

poli[oksikarboniloksi- 
-1,4-fenilen(dimetilmetilen)- 

-1,4-fenilen]
poli[(dimetilmetilen)=
bis(4,1-fenilen)karbonat]

poli(sulfandiil-1,4-fenilen) polibenzentiol;
poli(1,4-fenilen-sulfid) poli(tiofenol)

poli(azandiiletilen) poli(aziridin) polietilenimin

pol[azandiil(1-metil- 
-2-oksoetilen)]

polialanin;
poli(2-aminopropanska	

kiselina);
poli(3-metilaziridin-2-on)

poli[imino(1- 
-oksopropan- 
-1,2-diil)];

poli[imino(1-metil- 
-2-oksoetilen)]

poli[azandiil(1-oksobutan- 
-1,4-diil)]

poli(pirolidin-2-on);
poli(4-aminobutanska	

kiselina);
poli(butano-4-laktam)

poli(γ- 
-butirolaktam);
poli[imino(1- 
-oksobutan- 
-1,4-diil)]

poli[azandiil(1-oksoheksan- 
-1,6-diil)]

poli(azepan-2-on);
poli(6-aminoheksanska	

kiselina);
poli(heksano-6-laktam)

poli(ε-kaprolaktam)
polikaprolaktam;
poli[imino(1- 
-oksoheksan- 
-1,6-diil)]

poli(azandiil-1,4- 
-fenilenazandiiltereftaloil)

poli[N,N’-(1,4-fenilen)
tereftalamid]

poli(azandiil-1,3- 
-fenilenazandiilizoftaloil)

poli[N,N’-(1,3-fenilen)
izoftalamid]
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Struktura	polimera Ime	polimera	 
na	osnovi	strukturea,*

Ime	polimera	 
na	osnovi	podrijetla*

Zadržano	 
uvriježeno	ime	
polimerab,*

Neprihvatljivo	 
ime	polimera

poli(azandiiladipoilazandiil=
heksan-1,6-diil);

poli(azandiilheksandioil=
azandiilheksan-1,6-diil)

poli[N,N’-(heksan- 
-1,6-diil)heksandiamid];
poli[N,N’-(heksan- 
-1,6-diil)adipamid]

poli(heksametilen- 
-adipamid)

poli[oksibutan-1,4- 
-diiloksikarbonilazandiil(2- 
-metil-1,3-fenilen)= 
azandiilkarbonil]

poli[(butan-1,4-diol)- 
-alt-(1,3-diizocijanato- 
-2-metilbenzen)];

poli[(butan-1,4-diol)-alt- 
-(2,6-diizocijanatotoluen)]

poli(oksiheksan-1,6- 
-diiloksikarbonilazandiil- 

-1,4-fenilenazandiilkarbonil)

poli[(1,4- 
-diizocijanatobenzen)- 
-alt-(heksan-1,6-diol)];
poli[heksan-1,6-diil-N,N’- 
-(1,4-fenilen)dikarbamat]

poli[metil(fenil)silandiil];
catena-poli[metil(fenil)silicij]f poli[metil(fenil)silan] poli[metil(fenil)=

sililen]

poli[(2,5-
dioksotetrahidrofuran- 
-3,4-diil)(1-feniletilen)]

poli[(maleanhidrid)- 
-alt-stiren]

poli[(2-metil-1,3-dioksan- 
-4,6-diil)metilen]

poli(acetaldehid- 
-divinil-acetal) poli(vinil-acetal) polivinil-acetalh

poli[(2-propil-1,3-dioksan- 
-4,6-diil)metilen]

poli(butanal- 
-divinil-acetal) poli(vinil-butiral)

poli(1,3-dioksan- 
-4,6-diilmetilen)

poli(formaldehid- 
-divinil-acetal) poli(vinil-formal)

poli[(ferocen-1,1’-diil)
(dimetilsilandiil)];

catena-poli[(dimetilsilicij)- 
-μ-ferocen-1,1’-diil]f

poli[1,1’(dimetilsilan=
diil)ferocen]

*	Objašnjenje	simbola	jednako	(=) rabljenoga	u	tablici	2	opisano	je	u	zadnjem	odlomku	odjeljka	PIP-2.
		Preferentna	imena	na	osnovi	podrijetla,	u	slučajevima	s	više	imena,	otisnuta	su	podebljanim	tiskom.	
a	Imena	na	osnovi	strukture	temeljena	na	imenu	“etilen”	u	prednosti	su	pred	jednako	prihvatljivim	imenima	temeljenima	na	imenu	“etan-1,2-diil”.	 
		Treba	imati	na	umu	da	supstituenti	u	supstituiranome	“etan-1,2-diil”-u	moraju	imati	lokante.
b	Zadržan	je	određen	broj	uvriježenih	imena	homopolimera	zbog	njihove	raširene	upotrebe	u	industriji	i	obrazovnim	institucijama.
c	Često	se	primjenjuju	formule	−[CH2CH2]n−	i	−[CF2CF2]n−	zbog	njihove	prijašnje	primjene	i	kako	bi	se	zadržala	sličnost	 
		s	formulama	homopolimera	izvedenim	iz	drugih	derivata	etena.
d	Poliacetilen	je	ime	na	osnovi	podrijetla	za	poli(eten-1,2-diil).	Poliacetilen	je	i	razredno	ime,	kako	za	polimer	dobiven	poliadicijom	 
		(pretvaranjem	trostruke	veze	u	dvostruku	vezu)	tako	i	za	polimer	dobiven	metateznom	polimerizacijom	otvaranjem	prstena	 
		ili	metateznom	polimerizacijom	(uz	zadržavanje	trostruke	veze	u	oba	slučaja).14
e	Polibutadien	(poliizopren)	se	može	upotrebljavati	kao	ime	polimera	dobivenog	od	butadiena	(izoprena)	ako	nije	poznata	struktura	polimera.	 
		Želi	li	se	naglasiti	prisutnost	strukturnih	nepravilnosti	u	polimeru,	imenovanje	se	provodi	u	skladu	s	pravilima	imenovanja	nepravilnih	polimera,	 
		npr.	poli(but-1-en-1,4-diil/1-viniletilen/2-viniletilen).
f	Ime	u	skladu	s	pravilima	za	linearne	anorganske	polimere.	Slična	su	imena	usvojena	i	za	druge	polisiloksane,	polisilane	i	njihove	analoge.21
g	Poli(fenilen-oksid)	izvorno	je	trgovačko	ime	za	poli(2,6-dimetil-1,4-fenilen-oksid)	i	u	općoj	je	upotrebi.	Kako	to	ime	ne	pokazuje	 
		supstituiranost	prstenastog	sustava,	ono	je	neispravno	i	zato	neprihvatljivo.
h	Poli(vinil-acetal)	je	razredno	ime.
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PIP-4  SAŽETI PRIKAZ DOKUMENTA
Pregledom	brojnih	postojećih	IUPAC-ovih	dokumenata	o	
imenju	i	nazivlju	za	polimere	utvrđeni	su	KJ-i	koji	se	prema	
pravilima	 IUPAC-a	upotrebljavaju	u	njihovu	 imenovanju.	
Popis	odabranih	KJ-a	prikazan	je	u	tablici	1,	a	opis	tablice	
i	primijenjenih	pravila	dani	su	u	odjeljku	PIP-2.	Na	popi-
su	su	KJ-i	 trgovačkih	i	dobro	poznatih	polimera.	Za	svaki	
je	 KJ	 predloženo	 preferentno	 ime.	Navedena	 su	 i	 druga	
prihvatljiva	imena	kao	i	imena	koja	zbog	zastarjelosti,	ne-
jasnoće	ili	netočnosti	nisu	prihvatljiva	iako	su	u	prošlosti	i	
u	drugim	okolnostima	upotrebljavana	kao	točna.	U	tabli-
ci	2	(PIP-3)	navedena	su	imena	uobičajenih	polimera	koja	
obuhvaćaju	 imena	na	osnovi	 strukture,	 imena	na	osnovi	
podrijetla,	zadržana	uvriježena	imena	i	neprihvatljiva	ime-
na.	 Te	 tablice	 zamjenjuju	 slične	 iz	 prijašnjih	 IUPAC-ovih	
dokumenata.	Preferentna	imena	KJ-a	navedena	u	tablici	1	
treba	upotrebljavati	u	stvaranju	imena	na	osnovi	strukture	
pravilnih	i	nepravilnih	polimera.	Može	se	očekivati	da	će	
se	pojedine	stavke	navedene	u	tablicama	digitalne	verzije	
ovoga	 dokumenta	moći	 pretraživati	mrežnim	 pretraživa-
čima	 ili	 čitačima	pdf-dokumenata,	 što	 će	olakšati	 tvorbu	
imena	upotrebom	imena	KJ-a	i	imena	opće	poznatih	poli-
mera	navedenih	u	tablicama.
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SUMMARY
Preferred Names of Constitutional Units for Use in Structure-based Names of 

Polymers (Part II) (IUPAC Recommendations 2016)
Translated by Vida Jarm

A	 list	of	constitutional	units	 (CU)	used	 for	naming	polymers	according	 to	 IUPAC	nomenclature	
rules	is	provided.	This	list	contains	CUs	of	commercial	and	well-known	polymers,	as	well	as	CUs	
which	have	been	used	 in	polymer-nomenclature-related	 IUPAC	documents.	A	preferred	name	
is	provided	for	each	constitutional	unit.	Other	acceptable	names	and	names	which	must	not	be	
used	because	they	are	outdated	or	incorrect,	although	they	may	have	been	correct	 in	the	past	
or	 in	a	different	context,	are	also	 listed.	A	second	table	contains	names	of	common	polymers:	
structure-based,	 source-based,	 and	 retained	 traditional	 polymer	 names,	 as	well	 as	 names	 that	
are	not	acceptable,	again	because	they	are	outdated	or	incorrect.	These	tables	supersede	similar	
tables	and	names	in	previous	documents.	The	rules	given	in	those	documents	are	still	valid,	but	
names	of	constitutional	units	should	be	checked	for	agreement	with	the	present	document.	The	
preferred	names	of	constitutional	units	should	be	used	in	structure-based	names	of	regular	and	
irregular	polymers.
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