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Proizvodnja i prerada magnezitne rude, preteÞito MgCO3, ima cilj dobiti visokokvalitetne vatro-
stalne materijale na osnovi MgO. U rudi glavne primjese èine minerali silicija i kalcija, koji
nepovoljno utjeèu na kvalitetu gotovog proizvoda. Dok za uklanjanje minerala silicija postoje raz-
raðeni tehnološki postupci, za uklanjanje minerala kalcija do danas u svijetu nisu razvijene po-
godne metode. Stoga obrada takvih magnezitnih ruda zahtijeva primjenu niza dostupnih tehno-
loških jediniènih operacija i metoda proèišæavanja. U ovom radu istraÞena je metoda proèiš-
æavanja rude magnezita od prisutnih minerala kalcija. Prema našim spoznajama takva metoda do
sada nije primijenjena, a temelji se na izluÞivanju primjesa minerala kalcijeva oksida (CaO) iz
kalcinirane magnezitne rude pomoæu otopine magnezijeva nitrata. IstraÞen je utjecaj tempera-
ture, koncentracije magnezijeva nitrata, odnosa faza i velièine èestica na izluÞivanje kalcijeva hid-
roksida otopinom magnezijeva nitrata. Eksperimentima je ustanovljeno da je reakcija izluÞivanja
kalcija sloÞen proces kojim je ovisno o uvjetima eksperimenta postignuto izluÞenje kalcijeva oksi-
da (CaO) od 65–83 % nakon 5 min, odnosno 88–95 % nakon 60 min. U svim dosadašnjim ispiti-
vanjima oplemenjivanja odnosno proèišæavanja rude magnezita, nusprodukti uzrokuju probleme
skladištenja i oneèišæenja okoline. Stoga metoda oplemenjivanja magnezitne rude istraÞena u
ovom radu rješava kako samu problematiku proèišæavanja magnezita i valorizacije dobivenih
nusprodukata tako i pruÞa moguænost oèuvanja okoliša.
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Uvod

Mineral magnezit po svom kemijskom sastavu MgCO3 pri-
marna je sirovina u proizvodnji magnezijeva oksida MgO
(ili kaustièni MgO dobiven nakon Þarenja na 800–900 °C),
koji je veoma vaÞan za papirnu i gumarsku industriju, zatim
kao punilo za plastiène mase, a moÞe se upotrebljavati i u
proizvodnji umjetnih gnojiva, za specijalne brzovezujuæe
cemente itd. Posebnu vaÞnost magnezijev oksid (MgO do-
biven Þarenjem na 1600–1750 °C) ima u proizvodnji sinter-
magnezita i baznih visokovatrostalnih opeka koje sluÞe za
ozide industrijskih agregata pri proizvodnji èelika, bakra,
cementa i kreèa. Osnovna termièka reakcija za dobivanje
MgO je sljedeæa:

MgCO3 � MgO + CO2

Prema uvjetima postanka leÞišta magnezita dijele se na ove
genetske tipove:1,2

– hidrotermalno-metasomatska leÞišta
– lateralno-sekrecijska leÞišta u serpentinima
– sedimentna leÞišta.

Magneziti u hidrotermalno-metasomatskim leÞištima nasta-
li su djelovanjem toplih otopina magnezijevih soli na dolo-
mite i vapnence, pri èemu je došlo do zamjene kalcija mag-
nezijem. Ti magneziti sadrÞe obièno veæi udjel primjesa

minerala silicija, kalcija i Þeljeza. Metasomatskim leÞištima
kristalnog magnezita pripadaju mnoga vrlo znaèajna leÞišta
u Austriji i Èeškoj.

U serpentinskim stijenama èesto se nalaze magnezitna le-
Þišta lateralno-sekrecijskog porijekla. Magnezit je nastao
transformacijom okolnih minerala: magnezijskih silikata,
olivina, piroksena i serpentina, a izluèivanje se odvijalo pod
utjecajem ascedentnih i descedentnih otopina, najèešæe u
obliku Þila. Ovaj tip magnezita sadrÞi uglavnom veæi udjel
silicijeva dioksida i vrlo mali udjel ostalih primjesa. LeÞišta
ovog tipa su rasprostranjena osobito u Golešu (R. Kosovo), u
Èaèku i UÞicama (R. Srbija), a nešto manje i u Bosni, Grèkoj
i Turskoj. Ti magneziti se mogu uspješno eksploatirati jer je
metoda uklanjanja minerala silicija uspješno riješena.

Sedimentni magneziti3 nastali su iz toplih i hladnih otopina i
pojavljuju se obièno u vidu tipiènih slojeva, a rjeðe i soèiva.
LeÞišta ovoga tipa obièno su vezana za karbonatne stijene
preteÞno dolomitnog sustava. Ovaj tip magnezita sadrÞi ug-
lavnom dolomit, MgCa(CO3)2, a rjeðe i kalcit (CaCO3), dok
su ostale primjese manje zastupljene (primjerice rudnici
Gatooma u Zimbabve i Lazac u Srbiji), do znatno zastuplje-
ne, (primjerice rudnik “Strezovce” na Kosovu). Kod proiz-
vodnje i primjene sintermagnezita i baznih visokovatrostal-
nih opeka primjese u magnezitu imaju nepovoljan utjecaj.
Negativno djelovanje minerala silicija, Þeljeza i aluminija na
kvalitetu baznih visokovatrostalnih proizvoda posljedica je
nastanka minerala sa znatno niÞim talištem koji onemogu-
æavaju postizanje visoke vatrostalnosti, jedne od najvaÞnijih
svojstava takvih visokovatrostalnih materijala.
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Negativan utjecaj minerala kalcija pri preradi magnezita
odraÞava se kroz stvaranje kalcijeva oksida (CaO) u tzv.
“slobodnom” obliku ukoliko drugih oksida (silicija, Þeljeza i
sl.) nema u dovoljnoj kolièini da s njim tvore odgovarajuæe
minerale. “Slobodan” kalcijev oksid intenzivno hidratizira
upijajuæi vlagu iz okoline, pri èemu poveæava obujam i ra-
zara strukturu gotovog proizvoda.

Zbog zahtjeva za sve veæom kvalitetom vatrostalnih proiz-
voda (radi poboljšanja trajnosti ozida, odnosno duljeg rada i
veæe proizvodnosti pojedinih industrijskih agregata, èiji rad
je najèešæe intenziviran i primjenom kisika), potrebno je
proèistiti magnezitnu rudu od primjesa.

U osnovi, proèišæavanje je moguæe izvesti na dva naèina:

– selektivnim uklanjanjem pojedinih primjesa iz magnezita
ili
– odvajanjem magnezita, odnosno iona magnezija od pri-
mjesa.

Proèišæavanje magnezita od minerala kalcija (dolomita i
kalcita) u industrijskim razmjerima ne primjenjuje se nigdje
pa niti u rudniku “Strezovce”, veæ se magnezit s veæim ud-
jelom kalcija obièno miješa s magnezitom koji sadrÞi veæe
kolièine silicija, nakon èega se izvodi zajednièko sinteriranje
uz unošenje odreðenih dodataka, primjerice oksida Þeljeza
radi nastanka minerala kalcija otpornih prema hidrataciji.
Takvim postupcima dobiva se proizvod sintermagnezita
niske kvalitete i ogranièene primjene (primjerice, mase za
nabijanje podova Siemens-Martinovih peæi ili proizvodnju
opeka za jezgre termoakumulacijskih peæi).

U ovom radu izloÞeni su rezultati proèišæavanja magnezita
postupkom izluÞivanja kalcinirane magnezitne rude otopi-
nom magnezijeva nitrata.

Tijek postupka proèišæavanja rude magnezita obuhvaæa
sljedeæe operacije:

– kalciniranje rude magnezita,
– usitnjavanje i hidratacija kalcinirane rude,
– izluÞivanje kalcija iz slabo topljivog kalcijeva hidroksida u
topljiv kalcijev nitrat, pomoæu otopine magnezijeva nitrata
prema reakciji:

Ca(OH)2 + Mg(NO3)2 � Ca(NO3)2 + Mg(OH)2

pri èemu se kao talog izdvaja magnezijev hidroksid;

– odvajanje otopine kalcijeva nitrata dekantiranjem i filtri-
ranjem, uz pranje taloga s omekšanom vodom.

Na ovaj naèin dobiva se magnezijev hidroksid s niskim ud-
jelom kalcija i otopina kalcijeva nitrata kao nusproizvod.
Ovu otopinu moguæe je uporabiti i u tekuæem stanju, ili se
uparavanjem iz nje dobiva kristalohidratizirani kalcijev nit-
rat (Ca(NO3)2 � 4 H2O) primjenjiv kao umjetno gnojivo u
poljoprivredi.

Ukoliko se Þeli proizvesti magnezijev oksid u prahu, pot-
rebno je ukljuèiti i operaciju:

– peèenja filtar kolaèa magnezijeva hidroksida.

Na taj naèin dobiva se kao proizvod praškasti magnezijev
oksid koji se rabi kao punilo u proizvodnji papira, gume i
plastiènih masa te za proizvodnju “Sorell” cementa (ili mag-

nezijeva cementa, koji se dobiva iz kaustiènog MgO uz do-
datak MgCl2 i drvene piljevine (tzv. kameno drvo), i pogo-
dan je za podove u graðevinarstvu) itd.

Najzad, ako se Þeli proizvesti sinterirani magnezijev oksid
za proizvodnju baznih visokovatrostalnih masa i opeka,
potrebno je ukljuèiti još dvije operacije:
– briketiranje praha magnezijeva oksida i
– sinteriranje dobivenih briketa magnezijeva oksida (Þa-
renjem pri 1600–1700 °C).

Otopina Mg(NO3)2 dobivena je u laboratoriju iz dušiène ki-
seline HNO3 (pro analysi) i praha MgO (pro analysi).

Iako je za uèinkovito uklanjanje kalcijevih spojeva vaÞna
svaka od spomenutih tehnoloških operacija, uèinkovitost
postupka najviše ovisi o uspješnom odvijanju reakcije izlu-
Þivanja (pod pretpostavkom da su i prethodne operacije ko-
rektno izvedene). Stoga je proces izluÞivanja posebno istra-
Þen, a rezultati su izloÞeni u daljnjem tekstu.

Teorijski dio

Prije eksperimentalnog istraÞivanja procesa izluÞivanja kal-
cijeva hidroksida otopinom magnezijeva nitrata poÞeljno je
provesti termodinamièku analizu kljuène reakcije (1), kako
bi se ustanovilo da li se odvija spontano.4

Ca(OH)2 + Mg(NO3)2 � Ca(NO3)2 + Mg(OH)2 (1)

Pri standardnim uvjetima, promjena Gibbsove energije re-
akcije (1) izraèuna se prema jednadÞbi (2).
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S obzirom da je dobivena relativno velika negativna vrijed-
nost promjene Gibbsove energije, moÞe se zakljuèiti da æe
se reakcija izluÞivanja spontano odvijati s lijeva na desno.

Promjena entalpije reakcije pri standardnim uvjetima bit
æe:
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o = (–939,39 � 1,21 – 925,28 ± 0,84) kJ mol–1 –

(–985,78 � 1,05 – 793,31 ± 0,96) kJ mol–1

�HT
o = (–85,58 ± 4,06) kJ mol–1

Slijedi da je reakcija izluÞivanja egzotermna te da dolazi do
poveæanja temperature tijekom reakcije, što poveæava i
brzinu procesa izluÞivanja.

Eksperimentalni dio

IstraÞivanja su provedena na uzorku rude magnezita iz rud-
nika “Strezovce”. Uzorak rude je usitnjen drobljenjem i
mljevenjem, a zatim su izvršena granulometrijska, kemijska
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i mineraloška ispitivanja. Od tipiènih komada pripravljeni
su preparati za mikroskopska ispitivanja.

Na mikrofotografijama magnezita, slika 1 i 2, zapaÞa se da
su zrna magnezita povezana dolomitom, što ukazuje da je
praktièno nemoguæe uspješno odvojiti magnezit od dolo-
mita i proèistiti ga fizikalnim metodama separacije.

Potrebna kolièina (200 g) kaustièno peèenog magnezita pri-
pravljena je Þarenjem mljevenog magnezita na 950 °C tije-
kom 5 h. Uzorak je zatim hidratiziran s odgovarajuæom
kolièinom destilirane vode i termostatiran na Þeljenu tem-
peraturu tijekom 30 min uz intenzivno miješanje. Priprav-
ljena otopina magnezijeva nitrata je termostatirana na istu
temperaturu.

Potreban maseni omjer krutine i kapljevine, zs/l postignut je
miješanjem odgovarajuæe kolièine termostatirane suspen-
zije hidratiziranog kaustièno peèenog magnezita i termosta-
tirane otopine magnezijeva nitrata, koja je dalje intenzivno
miješana laboratorijskom miješalicom.

Uzorci obujma 20 ml uzimani su nakon odreðenog vreme-
na (5, 10, 15, 30 i 60 min), filtrirani pod vakuumom tijekom
10 s, pa isprani peterostrukim obujmom destilirane vode
temperature 20 °C (pod vakuumom) radi uklanjanja ostatka
topljivih soli.

Uzorci su zatim osušeni na 105 °C i odÞareni na 950 °C do
konstantne mase radi kompleksometrijskog odreðivanja
kalcija, koji je zatim preraèunat na maseni udjel CaO u
uzorku. Eksperiment je izveden u širokoj otvorenoj posudi
radi brzog uzimanja i filtriranja uzoraka, a kolièina isparene
vode, posebice pri višim temperaturama, nadomještena je
dodavanjem potrebne kolièine termostatirane destilirane
vode u pravilnim vremenskim razmacima.

Rezultati

Na slikama 1 i 2 prikazani su rezultati mikroskopskog ispiti-
vanja pripravljenih uzoraka magnezita.
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S l i k a 2 – Magnezit rudnika “Strezovce”, poveæanje 125×, pro-
puštena svjetlost (Nikoli okomiti). Svijetli kristali su dolomit, a kri-
stali magnezita su tamni
F i g. 2 – Microphotograph of magnesite ore from “Strezov-
ce” mine in transmitted polarized light (crossed Nicoli prisms, mag-
nification 125×). Brigth area corresponds to dolomite crystals
while magnesite crystals are dark.

S l i k a 1 – Magnezit rudnika “Strezovce”, poveæanje 125×, pro-
puštena svjetlost (Nikoli paralelni). Svijetli kristali su dolomit, a kri-
stali magnezita su tamni
F i g. 1 – Microphotograph of magnesite ore from “Strezov-
ce” mine in transmitted polarized ligth (parallel Nicoli prisms, mag-
nification 125×). Brigth area corresponds to dolomite crystals
while magnesite crystals are dark

S l i k a 3 – Rendgenski difraktogram magnezita
F i g. 3 – X-ray difractogram of magnesite

S l i k a 4 – DTA magnezita

F i g. 4 – DTA of magnesite



Rezultati ispitivanja raspodjele velièine èestica i kemijskog
sastava prikazani su u tablicama 1 i 2. Racionalna kemijska
analiza na osnovi rezultata kemijske analize te rezultata di-
ferencijalslikne termièke analize i rendgenske difrakcijske
analize prikazana je u tablici 3.

T a b l i c a 1 – Granulometrijska analiza magnezita
T a b l e 1 – Granulometric analysis of communited magne-

site ore

Klasa krupnoæe
d/mm >0,3 0,3–0,2 0,2–0,1 0,1–0,063 <0,063

Klasa krupnoæe
w/% 7,23 11,22 16,78 21,32 43,45

T a b l i c a 2 – Kemijska analiza magnezita
T a b l e 2 – Chemical analysis of magnesite ore

w(i. l.)/% w(SiO2)/% w(Al2O3 +
Fe2O3)/% w(CaO)/% w(MgO)/%

51,30 0,72 0,33 3,55 44,10

i. l. – gubitak Þarenjem
i. l. – ignition loss

T a b l i c a 3 – Racionalna kemijska analiza*
T a b l e 3 – Rational chemical analysis

w(SiO2)/
%

w(CaCO3)/
%

w(CaCO3 �
MgCO3)/%

w(MgCO3)/
%

w(Ostalo)/
%

0,72 % 1,40 % 9,10 % 88,45 % 0,33 %

* Na osnovi ovih rezultata i rezultata mikroskopske analize, diferencijalne
termièke analize (DTA) i rendgenske difrakcije identificirani su minerali:
kvarc (SiO2), kalcit (CaCO3), dolomit (CaCO3 � MgCO3) i magnezit
(MgCO3). Udjel kalcita je procijenjen jer nije odreðen kvantitativno.

Uzorci za proces hidratacije pripravljeni su Þarenjem na
950 °C, tijekom 5 h. Nastali kaustièno peèeni magnezit
podvrgnut je kemijskoj, diferencijalnoj termièkoj (DTA) i
rendgenskoj analizi.

T a b l i c a 4 – Kemijska analiza kaustièno peèenog magnezita
T a b l e 4 – Chemical analysis of caustic magnesite

w(i. l.)/% w(SiO2)/% w(Al2O3 +
Fe2O3)/% w(CaO)/% w(MgO)/%

0,24 % 1,40 % 0,64 % 6,92 % 90,80 %

i. l. – gubitak Þarenjem
i. l. – ignition loss

T a b l i c a 5 – Racionalna kemijska analiza kaustièno peèenog
magnezita*

T a b l e 5 – Rational chemical analysis of caustic magnesite

w(SiO2)/
%

w(CaO)/
%

w(CaO �
MgO)/%

w(MgO)/
%

w(MgCO3)/
%

w(Ostalo)/
%

1,40 % 1,53 % 11,96 % 84,01 % 0,46 % 0,64 %

* Dopunom rezultatima diferencijalne termièke analize (DTA) i rendgen-
ske difrakcije, u kalciniranom magnezitu, identificirani su minerali: Þivo
vapno (CaO), periklas (MgO) i magnezit (MgCO3).

Uzorak kaustièno peèenog magnezita je nakon hidratacije
u destiliranoj vodi u trajanju od 30 min, na temperaturi od
298 K podvrgnut kemijskoj, diferencijalnoj termièkoj anali-
zi (DTA) i rendgenskoj difrakcijskoj analizi te su dobiveni
sljedeæi rezultati:

T a b l i c a 6 – Kemijska analiza hidratiziranog kaustika

T a b l e 6 – Chemical analysis of hydrated caustic magnesite

w(i. l.)/% w(SiO2)/% w(Al2O3 +
Fe2O3)/% w(CaO)/% w(MgO)/%

13,34 % 1,21 % 0,55 % 6,00 % 78,90 %

i. l. – gubitak Þarenjem
i. l. – ignition loss

T a b l i c a 7 – Racionalna kemijska analiza hidratiziranog kaus-
tika*

T a b l e 7 – Rational chemical analysis of hydrated caustic
magnesite

w
(SiO2)/

%

w
(CaO)

/%

w
(Ca(OH)2 �
Mg(OH)2)/

%

w
(Mg(OH)2)/

%

w
(MgCO3/

%

w
(MgO)/

%

w
(Ostalo) /

%

1,21 % 2,02 % 16,44 % 26,21 % 0,42 % 53,15 % 0,55 %

* Uzevši u obzir rezultate dobivene diferencijalnom termièkom analizom
(DTA) i rendgenskom difrakcijom, u hidratiziranom kaustièno peèenom
magnezitu identificirani su minerali: portlandit (Ca(OH)2), brucit
(Mg(OH)2), periklas (MgO) i kalcijev karbonat (CaCO3).

Mali udjel magnezijeva karbonata nije registriran rendgen-
skom difrakcijskom analizom, ali je zadrÞan u racionalnoj
kemijskoj analizi jer se pojavljuje u kaustièno peèenom
magnezitu. Pojava kalcita u difraktogramu pokazuje da je
dio kalcijeva hidroksida prešao u kalcijev karbonat tijekom
sušenja, pripreme i èekanja uzorka za analizu, što se svaka-
ko ne dogaða prilikom hidratacije i izluÞivanja odmah po
kalciniranju.

Utjecaj radnih parametara na izluÞivanje kalcija

Ispitan je utjecaj temperature, koncentracije magnezijeva
nitrata (odnosno, kolièine magnezijeva nitrata u odnosu na
stehiometrijski potrebnu za potpuno izluÞivanje kalcija),
odnosa faza i velièine èvrstih èestica5–7 na operaciju izluÞi-
vanja CaO iz hidratiziranog kaustièno peèenog magnezita
pomoæu otopine kalcijeva nitrata.

Utjecaj temperature na udjel izluÞenog kalcija

Za istraÞivanje utjecaja temperature na udjel izluÞenog
kalcija iz kaustièno peèenog magnezita pripravljeni su uzor-
ci s 5 % veæom kolièinom magnezijeva nitrata od stehio-
metrijski potrebne (raèunato na potpuno izluÞivanje kal-
cija). Maseni omjer èvrste i kapljevite faze iznosi zs/l = 1 : 5,
uz n = 750 min–1 miješala, a temperature iznose: 298 K;
313 K, 328 K i 343K.

Na osnovi rezultata mjerenja vidljivo je da je operacija izlu-
Þivanja kalcija pomoæu magnezijeva nitrata relativno brza i
uèinkovita.

Na temperaturi 298 K, nakon 5 min luÞenja, udjel kalcijeva
oksida, raèunato na kaustièno peèeni magnezit, sniÞen je sa
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6,92 % na 2,20 %, odnosno postignuto je izluÞenje od oko
68 %. Nakon 1 h izluÞivanja, uklonjeno je èak 91 % poèet-
ne kolièine CaO, te je udjel neizluÞenog kalcijeva oksida
sveden na svega 0,57 %.

S povišenjem temperature dolazi do znatnog poveæanja
izluÞenja, posebice u kraæem razdoblju. Na temperaturi od
343 K, nakon 5 min luÞenja, udjel kalcijeva oksida, raèuna-
to na kaustièno peèeni magnezit, sveden je sa 6,92 % na
1,17 %, pri èemu je postignut stupanj izluÞenja preko 83 %.

Po luÞenju u vremenu od 1 h, udjel neizluÞenog kalcijeva
oksida sveden je na w = 0,33 %, tj. postignut je stupanj
izluÞenja od preko h = 95 %. Na osnovi tih rezultata vidi se
da porast temperature znatno poboljšava izluÞivanje CaO.

Utjecaj koncentracije magnezijeva
nitrata na stupanj izluÞenja CaO

Utjecaj koncentracije, odnosno kolièine magnezijeva nitra-
ta u odnosu na stehiometrijski potrebnu, istraÞen je na
uzorcima s masenim omjerom èvrste i kapljevite faze zs/l =
1 : 5; pri temperaturi 298 K i n = 750 min–1 miješala. Raèu-
nato na potpuno izluÞenje CaO iz hidratiziranog kaustièno
peèenog magnezita pripravljeni su uzorci sa stehiometri-
jskom i 5, 10 i 15 % veæom kolièinom magnezijeva nitrata
(tablica 9).

T a b l i c a 9 – Rezultati utjecaja koncentracije magnezijeva ni-
trata na kolièinu izluÞenog CaO

T a b l e 9 – Influence of concentration of magnesium-nitrate
on CaO extraction

Sastav
otopine

w(Mg(NO3)2)
/g kg–1

Stehio-
metrijska

+n %

Pokazatelj
izluÞivanja

M,W

Vrijeme izluÞivanja, t/h

0,083 0,166 0,333 0,5 1,0

36,60 steh. +
0 %

M (%)
W (%)

2,40
65,32

1,86
73,12

1,30
81,21

1,10
84,10

0,77
88,87

38,43 steh. +
5 %

M (%)
W (%)

2,20
68,21

1,69
75,58

1,15
83,38

0,91
86,85

0,57
91,76

40,28 steh. +
10 %

M (%)
W (%)

2,11
69,51

1,60
76,88

1,08
84,39

0,82
88,15

0,54
92,20

42,09 steh.+
15 %

M (%)
W (%)

1,99
71,24

1,51
78,18

0,98
85,84

0,67
90,32

0,46
93,35

M – preostali udjel CaO (w/%) u kaustièno peèenom magnezitu
M – weight fraction of CaO remaining after extraction
W – izluÞeni CaO (w/%)
W – mass fraction of CaO removed

S l i k a 6 – Utjecaj koncentracije Mg(NO3)2 na stupanj izluÞiva-
nja CaO

F i g. 6 – Influence of Mg(NO3)2 concentration on fraction of
CaO extracted from magnesite

Na osnovi dobivenih rezultata moÞe se zakljuèiti da pove-
æanje kolièine magnezijeva nitrata u odnosu na stehiome-
trijski potrebnu dovodi do veæeg stupnja izluÞenja CaO za
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T a b l i c a 8 – Rezultati utjecaja temperature na udjel izluèenog
CaO

T a b l e 8 – Influence of temperature on fraction of extracted
CaO

Sastav
otopine

w(Mg(NO3)2)
/g kg–1

Tempe-
ratura
T/K

Pokazatelj
izluÞivanja

M, W

Vrijeme izluÞivanja, t/h

0,083 0,166 0,333 0,5 1,0

38,43 298 M (%)
W (%)

2,20
68,21

1,69
75,58

1,15
83,38

0,91
86,85

0,57
91,76

38,43 313 M (%)
W (%)

1,72
75,14

1,37
80,20

1,03
85,12

0,81
88,29

0,48
93,06

38,43 328 M (%)
W (%)

1,51
78,18

1,12
83,82

0,79
88,58

0,68
90,17

0,38
94,51

38,43 343 M (%)
W (%)

1,17
83,09

0,78
88,73

0,59
91,47

0,51
92,63

0,33
95,23

M – preostali udjel CaO (w/%) u kaustièno peèenom magnezitu
M – weight fraction of CaO (w/%) remaining after extraction
W – izluÞeni CaO (w/%)
W – CaO (w/%) removed

S l i k a 5 – Utjecaj temperature na stupanj izluÞivanja CaO
F i g. 5 – Influence of temperature on fraction of CaO extracted

from magnesite
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isto vrijeme reakcije. Dodatak magnezijeva nitrata u 15
%-tnom suvišku nakon 5 min izluÞivanja poveæava izlu-
Þenje kalcijeva oksida sa 65,32 % na 71,24 %, a nakon jed-
nog sata s 88,87 % na 93,35 %. Pri tome se maseni udjel
preostalog kalcijeva oksida, raèunato na kaustièno peèeni
magnezit, nakon jednog sata luÞenja smanji s 0,77 % na
0,46 %.

Iz navedenih rezultata moÞe se vidjeti da dodavanje ma-
gnezijeva nitrata u suvišku (u odnosu na stehiometrijski po-
trebnu) relativno manje utjeèe na izluÞivanje kalcijeva ok-
sida.

Utjecaj masenog omjera èvrste i kapljevite faze
na stupanj izluÞenja kalcijeva oksida

Za istraÞivanje utjecaja masenog omjera èvrste i kapljevite
faze na stupanj izluÞenja kalcijeva oksida ispitivani su uzorci
na temperaturi od 298 K; s 5 %-tnim suviškom magnezijeva
nitrata u odnosu na stehiometrijski potrebnu (raèunato na
potpuno izluÞenje CaO) te pri brzini miješala suspenzije od
n = 750 min–1.

Pripravljeni su i ispitani omjeri faza èvrsto–kapljevito: z =
1 : 3; 1 : 5; 1 : 7 i 1 : 10.

T a b l i c a 10 – Utjecaj omjera mase krute i kapljevite faze na
stupanj izluÞenja CaO

T a b l e 10 – Influence of solid to liquid mass ratio on CaO
extraction

Sastav
otopine

w(Mg(NO3)2)
/g kg–1

Omjer
faza zs/l

Pokazatelj
izluÞivanja

M, W

Vrijeme izluÞivanja, t/h

0,083 0,166 0,333 0,5 1,0

64,05 1 : 3 M (%)
W (%)

2,25
67,49

1,74
74,86

1,24
82,08

1,03
85,12

0,68
90,17

38,43 1 : 5 M (%)
W (%)

2,20
68,21

1,69
75,58

1,15
83,38

0,91
86,85

0,57
91,76

27,45 1 : 7 M (%)
W (%)

1,98
71,39

1,58
77,17

1,04
84,97

0,84
87,86

0,55
92,05

19,22 1 : 10 M (%)
W (%)

1,78
74,28

1,36
80,35

0,79
88,58

0,65
90,61

0,47
93,21

M – preostali udjel CaO (w/%) u kaustièno peèenom magnezitu
M – weight fraction of CaO remaining after extraction
W – izluÞeni CaO (w/%)
W – mass fraction of CaO removed
zs/l – solid to liquid mass ratio

Poveæanjem omjera tekuæe faze prema èvrstoj relativno sla-
bo utjeèe na poveæanje izluÞivanja CaO. Poslije 5 min
izluÞenja kalcijevog oksida, pri omjeru zs/l = 1 : 3, iznosi
67,49 %, a po isteku vremena od jednog sata 90,17 %. U
istom vremenu, pri odnosu zs/l = 1 : 10; postiÞu se izluÞenja
CaO od 74,28 %, odnosno 93,21 %.

Kao zakljuèak moÞe se istaknuti da se Þeljeni veæi stupanj iz-
luÞenja CaO moÞe dobiti ne samo povišenjem temperature
ili dodatkom veæe kolièine magnezijeva nitrata (što moÞe
biti ekonomski neprihvatljivo) veæ i podešavanjem omjera
faza, što u odreðenim uvjetima moÞe biti najbolje rješenje.

Utjecaj velièine èestica na stupanj izluÞenja CaO

Za istraÞivanje utjecaja velièine èestica na stupanj izluÞenja
CaO, ispitani su uzorci na temperaturi od 298 K, uz 5 %-tni
suvišak magnezijeva nitrata, u odnosu na stehiometrijski
potreban (raèunato na potpuno izluÞenje CaO), pri brzini
miješala n = 750 min–1.

Ispitane su klase krupnoæe: 0–0,3 mm, 0,3–0,5 mm, 0,5–1
mm, i 1–2 mm.

T a b l i c a 11 – Utjecaj velièine èestica (frakcije) na kolièinu iz-
luÞenog kalcija

T a b l e 11 – Influence of particle size class on CaO extrac-
tion from magnesite

Sastav
otopine

w(Mg(NO3)2)
/g kg–1

Velièina
èestica
(mm)

Pokazatelj
izluÞivanja

M, W

Vrijeme izluÞivanja, t/h

0,083 0,166 0,333 0,5 1,0

38,43 0–0,3 M (%)
W (%)

2,20
68,21

1,69
75,58

1,15
83,38

0,91
86,85

0,57
91,76

38,43 0,3–0,5 M (%)
W (%)

2,40
65,32

2,02
70,81

1,58
77,17

1,31
81,07

1,08
84,39

38,43 0,5–1 M (%)
W (%)

2,89
58,24

2,57
62,86

2,07
70,09

1,83
73,55

1,56
77,46

38,43 1–2 M (%)
W (%)

3,37
51,30

3,10
55,20

2,69
61,13

2,41
65,17

2,06
70,23

M – preostali udjel CaO (w/%) u kaustièno peèenom magnezitu
M – weight fraction of CaO remaining after extraction
W – izluÞeni CaO (w/%)
W – mass fraction of CaO removed

Na osnovi rezultata mjerenja, utjecaj velièine èestica na stu-
panj izluÞivanja CaO znatno je veæi nego što je utjecaj tem-
perature, koncentracije magnezijeva nitrata ili masenog
omjera èvrste i kapljevite faze.
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È/T = 1:10

È/T

È/T

È/T

= 1:7
= 1:5
= 1:3

S l i k a 7 – Utjecaj masenog omjera èvrste i kapljevite faze na stu-
panj izluÞivanja kalcija

F i g. 7 – Influence of solid to liquid mass ratio on fraction of
CaO extracted from magnesite



Veæ nakon 5 min luÞenja stupanj izluÞenja kalcijeva oksida
iz klase promjera od 0–0,3 mm, iznosi 68,21 %, a po isteku
1 h veæ 91,76 %, dok se u istom vremenu èestice èvrste faze
promjera 1–2 mm postiÞu izluÞenja kalcijeva oksida od
51,30 % odnosno 70,23 %.

Kao zakljuèak, moÞe se istaknuti da se veæi stupanj izluÞen-
ja CaO postiÞe smanjenjem promjera èestica, što ujedno
skraæuje i difuzijski put reaktanata kako u unutrašnjost èvr-
ste faze tako i iz nje. Postignuta veæa brzina reakcije sitnijih
klasa u odreðenim uvjetima moÞe biti i ekonomski intere-
santna i prihvatljiva.

Zakljuèci

Iz provedenih ispitivanja i prikazanih rezultata moÞe se za-
kljuèiti:

1. Da je luÞenjem (prethodno kaustièno peèenog i hidratizi-
ranog) magnezita otopinom magnezijeva nitrata moguæe iz
njega odstraniti primjese kalcijevih spojeva zadovoljavaju-
æom brzinom i stupnjem izluÞenja.

2. Visok stupanj izluÞenja CaO postiÞe se u relativno širo-
kom podruèju radnih velièina: temperature 298–343 K,
koncentracije magnezijeva nitrata veæ od 5 %-tnog suviška
u odnosu na stehiometrijsku kolièinu, masenog omjera èvr-
ste i kapljevite faze, vremena luÞenja od barem 30 min, te
što sitnijih èestica èvrste faze uz dobro miješanje.

3. Stupanj izluÞenja CaO ovisi ne samo o uvjetima ope-
racije izluÞivanja nego i od radnih uvjeta u prethodnim fa-
zama, posebice priprave kaustiènog peèenog magnezita i
hidratacije peèenog magnezita. Detaljnim definiranjem
svih postupaka u ovim fazama moguæe je ostvariti moÞda i
veæi stupanj izluÞivanja CaO.

4. Izbor optimalnih uvjeta svih faza postupka oplemenji-
vanja magnezitne rude i priprave visokovatrostalnog MgO
traÞi daljnje ekonomske proraèune.
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Popis kratica i oznaka
List of abbreviations and symbols

M – MgCO3

D – MgCO3 � CaCO3

i. l. – gubitak Þarenjem
– ignition loss

M – preostali udjel CaO(%) u kaustièno peèenom magnezitu
– mass fraction of CaO remaining after extraction

W – izluÞeni CaO(%)
– mass fraction of CaO removed

hs/l – maseni omjer èvrste i kapljevite faze
– solid to liquid mass ratio

d – promjer èestica, mm
– particle diameter, mm

G° – standardna Gibbsova energija, kJ mol–1

– standard Gibbs energy, kJ mol–1

H – molarna entalpija, kJ mol–1

– molar enthalpy, kJ mol–1

m – masa, g, kg
– mass, g, kg

n – brzina vrtnje, min–1

– rotation speed, min–1

t – vrijeme, h
– time, h

T – termodinamièka temperatura, K
– termodynamic temperature, K

w – maseni udjel, %
– mass fraction, %

h – stupanj izluÞivanja, %
– degree of extraction, %

J – Celsiusova temperatura, °C
– Celsius temperature, °C

Q – Braggov kut, °
– Braggs angle, °

n j – stehiometrijski broj
– stehiometric number
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S l i k a 8 – Utjecaj velièine èestica na stupanj izluÞivanja CaO

F i g. 8 – Influence of particle size on fraction of CaO extracted
from magnesite
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SUMMARY

Research on Magnesite Ore Purification
S. Hoda,* Sh. Rashani, and K. Berisha

Magnesite ore, consisting mainly of magnesite, MgCO3 is a chief mineral source for production of
high quality refractory materials based on highly pure MgO. However, the presence of calcium
and silicium mineral impurities in the ore adversely affect refractoriness. The removal of silicate
minerals is now a routine process but it is not so for calcium minerals impurities. In this work, the
new method for the removal of calcium mineral impurities from magnesite ore has been investi-
gated. It is based on extraction of calcium hydroxide from the calcined hydrated ore with the so-
lution of magnesium nitrate. The results show that it is possible to remove up to 65–83 % of
calcium oxide (CaO) within five minutes, and up to 88–95 % within an hour. The process itself is
complex, but mainly under mass transfer control. It is possible to use waste materials produced as
fertilizer in agriculture thus helping in environmental protection.
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